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35096/35098

Produktinformation

ALKORFLEX® 35096

Hellgrauve, kalandrierte, polyestergewebeverstarkte
Dachbahn aus modifiziertem Polyethylen (PE-C), weich-
macherfrei weich. PE-C Dachbahn nach DIN 16737

ALKORFLEX® 35098

Hellgraue, kalandrierte, mit PES-gewebeverstarkie Dachbahn
aus modifiziertem Polyethylen (PE-C) mit bahnenunterseitig
thermisch aufkaschiertem Polyestervlies, weichmacherfrei

weich. PE-C Dachbahn in Anlehnung an DIN 16737
Besonders geeignet fur Flachdachabdichtungen mit Auflast

im Neubau und bei Sanierungen.
e alterungs- und witterungsbestandig

e UV-stabilisiert (20.000 Std. Xenotest)

® Herstellung und Vertrieb ISO 9001 zertifiziert
® hochreibfest durch Gewebeversférkung

* gute Warmereflektion durch helle Oberfléche

® besténdig gegen Ubliche Einflisse aus atmosphdrischen
Verunreinigungen

e wasserdicht aber wasserdampfdurchl@ssig

® quell- und verrottungsfest

e wurzelfest nach FLLRichtlinie fir 35096

e wurzelfest nach DIN 4062 fir 35096 und 35098

bestandig gegen ein breites Spekirum von Chemikalien

vertraiglich mit Bitumen und Ol

vertraglich mit Polystyrol, Polyurethan, Polyethylen,

HartPVC (jedoch nicht vertraglich mit Weich-PVC)

* widerstandsféhig gegen Flugfeuer und strahlende Warme
nach DIN 4102, Teil 7

e normalentflammbar (B2) nach DIN 4102, Teil 1

gutetberwacht

Physikalische Eigenschaften | Prifung Anforderungen Durchschnitiliche Messwerte der Produktion Maf-
nach nach prEN 13956 | Type 35096 Type 35098 einheiten
prEN 13956 | MLV Dicke I,2 mm 1,5 mm Dicke 2.3 mm* 2,6 mm*
Héchstzugkraft in Langs- 529 L >1500 1837 1867 2019 2015 N/50 mm
und Querrichtung Q =1500 1660 1747 1823 1900 N/50 mm
Héchstzugkrafidehnung in 529 L =15 18 18 18 17 %
Langs- und Querrichtung Q =215 21 22 23 23 %
MaBédnderung in Léngs- und 5214 L <05 |0,2] 10,2] |0,2| |0,2| %
Querrichtung nach Warmlagerung Q <05 |0, 1] 10,1] |0, 1] |0, 1] %
Verhalten beim Falzen in der 5215 <-30°C keine keine
Kalte RiBbildung RiBbildung
Weiterreif3kraft (Nagel) L =150 302 306 N
Q =150 298 302 N
L =500 643 701 N
Q 2500 661 707 N
Trennkraft Bahn/Bahn >80 110 110 130 110 N/50 mm
Trennkraft Bahn/Vlies > 50 125 100 N/50 mm
Wasserdampfdiffusions- 528 < 80.000 Rechenwert Rechenwert
widerstandszahl w 33.000 33.000
Wourzelfestigkeit 5213 kein erfllt erfollt
Durchwachsen
*:incl. Vlies
MLV: Manufacturer's Limiting Value
Lieferung: Die lieferung erfolgt in Rollen auf Pappkemen.
Lagerung: Die Lagerung mub in frockenen Réumen, parallel liegend und in Originalverpackung erfolgen.
Lieferprogramm Dicke Breite Gewicht/m?2 Rollenlénge Gewicht/Rolle
ALKORFLEX® 35096 1,2 mm 2,10 m 7 kg 20 Ifm ca. 71 kg
1,5 mm 2,10 m 1 kg 15 lfm ca. 66 kg
ALKORFLEX® 35098 2,3 mm* 2,10 m 8 kg 15 Ifm ca. 57 kg
2,6 mm* 2,10 m 2 kg 15 Ifm ca. 69 kg
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System unter Auflast

Zu verwendende Dachbahnen
ALKORFLEX® 35096 1,2 mm/1,5mm /2,10 m

ALKORFLEX® 35098 2,3 mm/2,6 mm (incl. Vlieskaschierung) /2,10 m

Dachaufbau

Einsatzgebiet

Fir alle Flachdacher. Bei Neigungen von
Dachern oder Dachteilen < 2%
Dachbahndicke mind. 1,5 mm (ohne
Vlies bei 35098 einsetzen.

Dach mit Warmeddmmung
Rundkies, Kémung 16/32 nach DIN 4226,

bzw. Plattenbelag auf Kiesbett oder Stelzlager
ALKORPLUS-Schutzbahn 81009 nach Erfordernis bzw.

|
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System unter Au ast

Statische Tragkonstruktionen

Die gewéhlte Unterkonstruktion muf in ihrer Bescha enhei
und Statik fur eine lose Verlegung unter Au ast geeignet sein
(siehe auch Vorschriften des Herstellers der Unterkonstruktion)

Maogliche Untergriinde kdnnen sein:
* Ortbeton
Quialitat mind. B25,
+ Stahlbetonfertigteile
Fugen zwischen den Platten mussen geschlossen sein
* Gasbeton
« Stahltrapezblech
* Holzschalung/Spanplatten

Fugen

Beim Flachdachaufbau mit Warmeddmmung sind bis zu
einer Fugenbreite von 20 mm keine besonderen konstruktiver
MaRnahmen erforderlich, die Fuge soll lediglich ausgefillt
sein (z.B. mit Dd&mmsto ).

Bei Fugen >20 mm oder bei Aufbauten ohne Warmedam-
mung (z.B. 2-Schalendach) ist in jedem Fall ein Stutzblech er-
forderlich.

Bei zu erwartenden grof3en Bauwerksbewegungen sind wei-
tergehende konstruktive Malinahmen erforderlich. Dies gilt
auch fur vertikale Bewegungen.

Winddichtheit der Unterkonstruktion

Die Sicherheit der lose verlegten Dachabdichtung gegentiber
Windangri en wird neben der Au ast dadurch gewahrlei-
stet, dal3 sowohl die tragende Unterkonstruktion als auch die
Anschlisse an Dachrand und Dachdurchbrichen winddicht
hergestellt werden, um ein Einblasen oder Nachsaugen von
Luft zu verhindern (siehe Detaillésung).

ALKORPLUS Schutzlage

Auf rauhen Betonober achen oder mit ausgepragten Kanten
versehenen Unterlagen, z.B. Holzschalungen, Spanplatten,
Gasbetonplatten usw. ist zum Schutz der Dampfsperre bzw.
der Dachbahn gegen Perforation von unten eine ALKORPLUS
Schutzlage 81009 (PES-Vlies 300 g/m 2) zu verlegen. Die
Schutzlage wird lose mit 10 cm Uberdeckung verlegt.

Bei Umkehrdachkonstruktionenist zum Schutz der Dachbahn
gegen Perforation von unten immer eine ALKORPLUS Schutzlage
81009 erforderlich.

[

ALKORPLUS Dampfsperre 81010 aus LDPE
Die ALKORPLUS Dampfsperre 81010 ist auf samtliche

RENOLIT WATERPROOFING Produkte und Herstellervorschriften abgestimmt.

Bei hoherer bauphysikalischer Beanspruchung (z.B.
Schwimmbaéder, klimatisierte R&ume) muf die Sperrwirkung
der Dampfsperre immer rechnerisch als ausreichend nachge-
wiesen werden.

Die ALKORPLUS Dampfsperre 81010 wird lose ausgelegt
und mind. 5 cm (iberdeckt. Die Uberdeckungen miissen luft-/
dampfdicht mit ALKORPLUS Nahtdichtungsband 81057
verklebt werden.

An An- und Abschlissen sind Dampfsperren mindestens bis
zur Oberkante der Warmeddmmung hochzuftihren und,
ebenso wie an allen Durchdringungen und Aufbauten, mit
ALKORPLUS Nahtdichtungsband 81057 dampfdicht anzu-
schliel3en.

Warmeddammung

Die Druckfestigkeit der Warmedammung muf3 der zu erwar-
tenden Belastung entsprechen. Um den flr eine einwandfreie
Nahtverbindung erforderlichen Anpreldruck beim
Verschweil3en zu ermdglichen, ist eine Druckfestigkeit von
mind. 0,06 N/mm 2 erforderlich. Es eignen sich Warme-
dammsto e mind. der Klasse WD nach DIN 18164 oder
18165 (Hartschaum- oder Faserddmmesto e).

Fir Umkehr- bzw. Duodachkonstruktionen eignen sich nicht
alle Dammsto e. Die Dicke und Wahl des Materials muf3
vom Planer festgelegt werden. Die entsprechenden Herstel-
lervorschriften missen beachtet werden.
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Verlegung der ALKORFLEX® Dachbahnen

ALKORFLEX® Dachbahnen werden spannungsfrei (auch an
der Attikal) lose mit mind. 5 cm Uberlappung ausgelegt und
ausgerichtet. Bei vorschriftsmaBiger Positionierung der
Dachbahnen ist der Schweibbereich immer > 5 cm. Die
Nahtverbindung der Dachbahnen erfolgt durch Quell- oder
Warmgasschweifung. Zu verschweifdende Flachen missen
sauber und trocken sein. Weitere Angaben u.a. zu
SchweiBtemperatur und -geschwindigkeit finden Sie in der
ALKORFLEX® SchweiBanleitung. Unter Kies und Plattenbelag
wird die Naht nicht versiegelt. Unter Begrinung ist eine
Nahtversiegelung erforderlich.

Dachbahn-Kopfstéhe (Querndhte) werden bei ALKORFLEX®
35098 iberlappt. Stof mit einem 15 cm breiten Streifen
ALKORFLEX® 35096 iberschweifen.

Bei der ALKORFLEX® Dachbahn 35096 ist eine spezielle
Ausbildung der KopfstoBe nicht erforderlich, die Dachbahn

muB nur Gberdeckt und verschweif3t werden.

ALKORPLUS Schutzlage

Zum Schutz der ALKORFLEX® Dachbahnen gegen Beschadi-
gung von oben (z. B. beim Aufbringen des Oberbelags oder
nachfolgenden Arbeiten) sind geeignete Schutzmafnahmen
zu freffen. Unter nicht der DIN 4226 entsprechendem Kies,
z.B. Kies mit Bruchanteilen, ist auf der Dachabdichtung min-
destens eine ALKORPLUS Schutzlage 81009 (PES-Vlies
300 g/m? zu verlegen. Unfer Plattenbelagen auf Stelzlagem
oder Feinkies ist die ALKORPLAN® Schutzbahn 35121
erforderlich. Die Schutzbahn ist unterseitig vlieskaschiert und
wird lose mit mind. 5 cm Uberdeckung verlegt und ver-
schweibt. Die Schutzbahn darf aber nicht mit der Dachbahn

verschweif3t werden.

Umkehr- bzw. Duodachkonstruktionen: Um zu vermeiden,
daf} Feinanteile aus dem Kies unter die Dammplatten gelan-
gen, wird zwischen Démmplatten und Kies eine ALKORPLUS
Schutzlage 81008,/81009 angeordnet.

Auflast

lose verlegte ALKORFLEX® Dachbahnen missen gegen
Abheben durch Windsog gesichert werden. lose liegende
Teilflachen sind moglichst schnell mit einer geeigneten
Beschwerung zu versehen, um ein Wegfliegen zu verhindern.
Entsprechend ihrer Belastung werden alle Dachflachen nach
DIN 1055, Teil 4 und Flachdachrichtlinien in Eck- und

Randbereiche und die verbleibende Innenfléche aufgeteilt.

Skizze 1: Bereiche der Dachfléchen
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Als Auflast eignet sich das Aufbringen einer Kiesschittung,
Plattenbelag oder die Dachbegriinung.

® Kiesschittung
Rundkies, Kémung 16,/32, DIN 4226.
Steht dieser Kies nicht zur Verfigung oder wird der Kies mit
Druckluft aufgebracht ist eine Schutzlage ALKORPLUS
81009 erforderlich.

e Plaftenbelag
Plattenbelag auf Kiesbett mit Kérnung 4/8 oder auf
Stelzlagern. Die Oberflache der Stelzlager mub den zu
erwartenden Belastungen entsprechen um eine Beschadi-
gung der Dachbahn zu vermeiden. Schutzlage ALKOR-
PLAN® 35121 ist einzusetzen.

® Dachbegriinung
Intensiv oder extensiv (siehe separate Herstellervorschrift

ALKORFLEX® Begriinte Flachen).

Abhangig von der Gebdudehshe ergeben sich die in der

nachfolgenden Tabelle genannten Auflasten fir die einzelnen

1lITON3H

Bereiche.
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Tabelle 1: Mindestauflasten fir lose verlegte
Dachabdichtungen nach DIN 18531

Hohe der Dachfléche Auflast
ber Geldénde (m)

Innenbereich Randbereich
mit Befestigung
am Dachrand

(kg/m?) (kg/m?)
bis 8 40 80
Uber 8 bis 20 65 130
iber 20 80 160

Bei einer Dachbreite zwischen 16 und 30 m auf geschlosse-
nen Gebduden darf der Randbereich auf 2 m beschrénkt
werden.

Im Rand- und Eckbereich kénnen, speziell bei einer
Dachhéhe iber 20 m, bei Schittgitern Verwehungen auftre-
ten. Dort empfiehlt sich generell die Verwendung von
Plattenbeldgen oder ahnlichem zur Beschwerung. Dies gilt
auch fir alle windexponierten Bereiche, wobei wir empfeh-
len die Kiesschittungen mittels Kiesfestiger zu binden oder
durch einen Plattenbelag zu ersetzen. Der Anwendungs-
bereich fir Kiesfestiger (z.B. auf geneigfen Fléichen| ist den
Ausfihrungsbestimmungen der jeweiligen Herstellerfirma des
Kiesfestigers zu entnehmen bzw. mit unserer Anwendungs-
technik abzustimmen.

Zur Vermeidung von Verstopfungen bei Dachabldufen ist
Grobkorn um die Kiesfangkérbe aufzubringen. Bei
Dachfléchen mit auBen- bzw. innenliegender Rinne ist die
Kiesschittung gegen Abrutschen mit einem Kiesfang zu
sichern. Kiese geringerer Komngréfie sowie Sand und Splift
sind als Auflast nicht zul&ssig.

Fir Umkehr- und Duodécher wird empfohlen, erforderliche
MaBnahmen mit dem Hersteller des Dammstoffes abzustimmen.

ALKORFLEX® Verbundblech und Anschlisse

ALKORFLEX® Verbundbleche 81191 werden u.a. verwendet
fir Randfixierungen und fir winddichte Abschlisse. Alle
Verbundblechkanten sind anzureifen. BlechstoBe werden mit
ALKORPLUS Trennband 81192 abgedeckt und mit einem
mind. 15 cm breiten Streifen der ALKORFLEX® Dachbahn
35096 tberschweilt (weitere Angaben siehe Detaillésungen).

Wand- und Attikaanschlisse sowie Anschlisse an grofe
Dachdurchdringungen (Kamine, Lichtkuppeln usw.) werden

mit der ALKORFLEX® Dachbahn 35096 oder mit der
ALKORFLEX® SK (Type 356906) ausgefihrt.

Anschlisse an Dunstrohre und dergleichen sind mit
Manschetften aus ALKORFLEX® Detailbahn 35091 auszu-

fihren.

Randfixierung

Die ALKORFLEX® Dachbahnen missen am Dachrand, am
Wandanschluss, in Dachkehlen < 174" und aufgehenden
Attikawinkeln, an Durchdringungen, z.B. Kamin, Lichtkuppeln
usw. mit einer Randfixierung versehen werden. Dabei besfeht
sowohl die Méglichkeit einer punktweisen, linearen
Randfixierung als auch einer herkdmmlichen Linien-
befestigung.

Weitere Angaben sowie Skizzen zur Ausfihrung der einzel-
nen Befestigungsarten finden Sie in der entsprechenden
Detailldsung.

Winddichtigkeit

Fine winddichte Ausfihrung des Dachaufbaus ist zwingend
erforderlich. Die Luftdichtigkeit von der Raumseite her wird
durch An- bzw. Abkleben der ALKORPLUS Dampfsperre
81010 mit dem ALKORPLUS Nahtdichtungsband 81057

erreicht.

Die winddichte Ausbildung des Attikakopfes kann folgender

mafden erreicht werden:

e mit ALKORPLUS Dichtungsband 81058: die Winddichtig-
keit kann bei lose hochgefihrter Anschlussbahn durch ein
ALKORFLEX® Verbundblechprofil und untergelegtem
ALKORPLUS Dichtungsband 81058 erreicht werden.

e mit ALKORPLUS Detailkleber 81040: die Anschlussbahn
mub mit dem Klebstoff vollfléchig und beidseitig an der
Attika verklebt werden. Auf das Unterlegen eines
Dichtungsbandes und eine eventuelle mechanische
Zwischenfixierung kann in diesem Fall verzichtet werden.

® ausbilden des Randanschlusses mit der Selbstklebebahn

ALKORFLEX® SK 35696.

Bei einer Anschlusshdhe Gber 50 cm ist eine Mittenfixierung
aus ALKORFLEX® Verbundblech oder aus biegesteifem
Metallprofil oder 5 Stck/m Einzelbefestigern einzubauen
oder der Anschluss ist vollfléchig zu verkleben.
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