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Verlegesystem selbstklebend

Zu verwendende Dachbahn:
ALKORFLEX® SK - Dicke: 2,0 mm (incl. Klebebeschichtung) - Breite:

Einsatzgebiete :

1,05m

Fir Neuabdichtungen und Dachsanierung auf ein- und zweischaligen Flachdachkonstrukfionen bis zu einer Dachneigung von 45°.
Bei Dachneigungen Gber 45° sind zusétzliche konstrukiive MaPnahmen zu treffen.

Einschaliges Flachdach
ALKORFLEX® SK

Bitumenkaschierte Dach-Wérmedammung nach entsprechender DIN-Norm

— Dampfsperre, bituminds, bei Bedarf mit Mefallbandeinlage

—— Bitumindser Voranstrich

Tragkonstruktion, z.B. Stahlbetondecke

Zweischaliges Flachdach

TR W @ W & W W & ——— AIKORFLEX® SK

mm  ®mm———— Bitumen - Dachdichtungsbahn mind. G200DD

——— Unterkonstruktion

——— Waérmeddmmung

—— ALKORPLUS - Dampfsperre 81010 aus LDPE (nach Erfordemis)

— GeschoBdecke

Verlegesystem selbstklebend

Bei der Planung des abzudichtenden Bauwerks sind die Vorausset
zungen fir eine fachgerechte Anordnung und Ausfihrung der
Abdichtung zu schaffen.

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten ist die Tragféhigkeit, die Fesfig-
keit und die Oberfléchenbeschaffenheit der Unterkonstruktion hin-
sichtlich ihrer Eignung vom Auftragnehmer zu priifen.

Bei Dachsanierungen ist vom Aufiragnehmer die Lagesicherheit des
zu sanierenden Dachschichtenpakets, die Oberflachenbeschaffen-
heit der zu sanierenden Dachfléche und deren Eignung zum Auf

kleben der ALKORFLEX® SK zu prifen.
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Unterlagen fijr
den Dachaufbau

Stahlirapezprofilblech

Stahlirapezbleche missen die Anforderungen der DIN 18807, Teil
1"Stahlirapezprofile” erfillen und mit einem zusdtzlich werkseitig
aufgebrachten Korrosionsschutz gem. DIN' 18807 ausgeristet sein.
Die Durchbiegung in Feldmitie darf zwischen den Bindermn und
Pfetien nur 1/300 betragen. Die Blechdicke sollte mind. 0,75 mm
betragen. Bei darunter liegenden Blechdicken besteht die Gefahr
der Deformierung oder Verbeulung. Die Tragfchigkeit, die Festflegung
von Ausschnitten, Aussparungen und Schupfeldern richtet sich nach
den nationalen Vorschriften und nach den statischen Erfordernissen.
Zur Vermeidung von bleibenden Deformierungen beim Abstellen von
Cerdten, Behdltern, palettierten Baustoffen, ist die Lagerung nur im
Auflagebereich der Stahlirapezprofile auf einer lastverteilenden
Unterlage (z.B. auf Bohlen ) vorzunehmen. Die Dachflache soll ein
durchgehendes Gefélle bis zu den Entwdasserungseinrichtungen auf-
weisen. Dachabléufe missen bereits bei der Planung in den
Tiefpunkien der Dachfléche angeordnet werden. Sie sind in der
Unterkonstruktion mechn. zu befestigen. In den Ausschnitten fir
Dachabléufe und Rohrdurchfihrungen sind die Tropezbleche mit
Blechen zu verstérken. GréBere Aussparungen, z.B. bei Lichtkuppeln
sind gemdaP den stafischen Erfordernissen auszubilden. Sind kon-
strukfionsbedingt im Bereich von An - und Abschlissen zwischen der
Unterkonstrukiion und aufgehenden Bauteilen am Dachrand im
Bereich von Wénden unterschiedliche Bewegungen zu erwarten, so
sind diese Anschlisse beweglich auszufihren. Eine Dampf - und
Luftsperre ist grundsaizlich erforderlich.

Schalungen aus Vollholz

Holzschalungen als Unterlage fir den Dachaufbau missen mind.
der Sortierklasse S 10 oder MS 10 nach der DIN 4074, Teil 1
"Sortierung von Nadelholz nach der Tragféhigkeit; Nadel-
schnittholz” entsprechen. Breite der Schalungsbretter: 80 - 160 mm.
Dicke: mind. 24 mm. Die Durchbiegung der Holzschalung darf
max. 1/300 betragen. Holzschalungen sind geméf der DIN
68800, Teil 3 zu impragnieren. Es dirfen nur solche Impragnier
mittel verwendet werden, die das Dachschichtenpaket nicht schad-
lich beeinflussen. Als erste Lage wird eine Bitumendachbahn mind.
G200DD aufgenagelt. Die Oberfléche der Holzschalung muB eine
ebene Fléche bilden. Rechtwinklig zu den Auflagem verlaufende
Rander der Holzschalung miissen mit Nut und Feder oder mit einer
gleichartigen MaPnahme verbunden werden.

Schalungen aus Holzwerkstoffen

Spanplatten, Plattentyp V 100 G nach DIN 68763 “Spanplatten,
F|ochpre{3p|oﬂe”n fir das Bauwesen, Begriffe, Eigenschaften,
Prifungen und Uberwachung”

Sperrholz / Baufurniersperrholz, Plattentyp BFU 100 G nach DIN
68705 Teil 3 oder Sperrholz / Baufurnierplatten aus Buche, Platten-
typ BFU - BU 100 G.

PlattengroBe max. 2,5 m. Freie, nicht unterstitzte Plattenrénder mis-
sen mit Nut und Feder ausgeristet sein. Die Platten sind ohne
Kreuzstfe im Verband zu verlegen. Fugen sind unter Beriicksichti-
gung der zu erwartenden Léngen - und Breitenénderung infolge
Quellens auszubilden. Uber allen Fugen sind Trennstreifen zu verle-
gen und auf einer Seite mit Nagelung gegen Verschieben zu
sichern.

Schalungen aus Holzwerkstoffen sind unmittelbar nach der Montage
gegen Witterungseinflisse zu schiitzen um einer Dickenquellung vor-
zubeugen.

Oribeton

Stahlbetondecken aus Ortbeton missen mind. der Festigkeitsklasse
B25 nach DIN 1045 entsprechen. Die Oberfléche von Stahl-
betonfléchen muB ausreichend erhértet, trocken und eine abgerie-
bene, stefig verlaufende Oberfléche haben. Kanten und Ecken mis-
sen gebrochen sein. Fugen in der Stahlbetondecke missen mind.
30 cm von Aufkantungen entfernt liegen.

Betonfertigteile (Bims-, Porenbeton- und Schwer-
betonplatten )

Betonfertigteile missen fest aufliegen und eine stetig verlaufende
Oberflache bilden. Eventuell vorhandene Héhenunterschiede zwi-
schen einzelnen Platten sind auszugleichen. Fugen in der Ober-
flache missen planeben geschlossen sein. Um Bewegungen auf-
grund von Formverénderungen der Betonfertigteile abzumindern,
mussen die QuerstoPe (Kopfenden) mit 20 cm breiten Trennstreifen
abgedeckt werden. Die Trennstreifen sind gegen Verschieben durch
Heften auf einer Seite zu sichern.

Dachneigung

GemdB Flachdachrichtlinie ist eine Mindestdachneigung von 2%
vorgesehen.

Bewegungsfugen

Die Anordnung von Bewegungsfugen in der Dachkonstrukfion richtet
sich nach den baukonstrukiiven Erfordernissen und ist bereifs bei der
Planung vorzusehen. Sie missen in der Tragkonsfruktion erkennbar
und mind. 30 cm von Ecken und Aufkantungen entfemt liegen und
sind in allen Schichten des Dachaufbaues auszubilden. Angaben
iber die GréPe des zu erwartenden Bewegungsablaufes im Bereich
der Fugen missen bei der Planung der Abdichtung vorliegen.

Durch Bauwerksfugen getrennte  Dachfléchen sind  unabhéngig
voneinander einzeln zu entwdssern. Bewegungsfugen sind als
Hochpunkie in der Dachfléche auszubilden, z.B. mit Ddmm-
stoffkeilen.
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Bei gréferen Dehnungs -, Setzungs - oder Scherbewegungen, z.B.
in Bergsenkungsgebieten sind weitergehende konstrukiive MaBnah-
men zu treffen.

Bewegungsfugen sind bis zum Ende der Abdichtung durchzufihren,
auch in den An - und Abschlissen.

r - «-—— ALKORFLEX® 35096
Schaumstoff-Rundprofil
ALKORFLEX® SK

—— Trennstreifen

missen grundsdtzlich mit einer Bitumendachbahn abgedeckt oder
als Rolldammbahnen bzw. Klappbahnen mit einer Bitumendach-
bahn kaschiert sein.

Bei Polystyrol - Warmeddmmstoffen muB3 die Abdeckung bzw.
Kaschierung aus einer Glasvliesbitumendachbahn V13 nach DIN
52143 bestehen, da diese auch noch die Aufgabe der Brand-
schutzlage Gbernimmt.

Bei Rolldammbahnen bzw. Klappbahnen muBd die Uberlappung der
Kaschierlage mind. 8 cm betragen und dicht geschlossen werden.
In der Praxis ist es nicht immer méglich, die Stébe der Démmplatten
auf den Obergurten der Tragkonstruktion aus Stahlirapezblechen
anzuordnen, da die Breite der Stahlirapezbleche (Obergurtab-
sténde) mit der Lange der Wéarmed@mmplatten haufig nicht iberein-
stimmt.

Aus der nachsfehenden Tabelle kann fir die als Beispiel aufgefihr
ten Dédmmstoffe die erforderliche Materialdicke abgelesen werden
(zur Sicherstellung der Durchfrittsicherheit).

Dampfsperre

Die Dampfsperre verhindert, daB sich die VWasserdampfdiffusion
schadigend im Dachaufbau infolge Kondenswasserbildung  aus-
wirkt.

Je nach dem zu erwartenden Temperaturgefdlle und der dabei anfal-
lenden Wasserdampfmenge ist eine geeignete, klebeféhige Dampf-
sperre zu wdahlen.

Es muf eine klebefdhige bituminése Dampfsperre verwendet werden
(bei Bedarf mit Metallbandeinlage).

Dampfsperren sind an den Anschlissen Uber die Oberkante der
Démmschicht hochzufthren und an Durchdringungen anzuschliefen.
Die Verarbeitung muP gemaB den Herstellervorschriften durchgefihrt
werden.

Warmedammschicht

Die Warmedémmung und deren Bemessung ist ein wesentlicher
Bestandteil des VWarmeschutzes und damit der Energieeinsparung.
Die WarmeschutzmaBnahme mub die Mindestanforderungen der
DIN 4108 ,Warmeschutz im Hochbau” und die Vorgaben in der
Waérmeschutzverordnung erfillen.

Die Anforderungen an den Wérmeschutz und an die zu erwartenden
Belostungen sind vom Planer zu beriicksichtigen. Es dirfen nur
genormte, bauaufsichilich zugelassene und iberwachte Démmstoffe
verwendet werden und missen mind. der Baustoffklasse B2 ,nor
malentflammbar” entsprechen. Die verwendeten Warmeddmmstoffe

GroBe lichte Weite Mindestdicke der VWarmedammung (mm)
zwischen den Oberguren
PS/PUR Mineralfaser Schaumglas
70 40 60 40
100 50 80 50
130 60 100 60
150 80 120 )
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Ausrollen und Ausrichten der ALKORFLEX® SK-Dachbahn und
zur Halfte zurtckrollen.

Um einen Verbund der ALKORFLEX® SK mit der Unterlage sicher-
zustellen, sollte die ALKORFLEX® SK angedriickl werden, z.B. mit
einer Rolle ALKORFLEX® SK.

TA W

Schutzfolie durchirennen

Andriicken der ausgelegten ALKORFLEX® SK mit Dachbahnen-
rolle oder Besen

Ausfiihrung von Dachbahnenquerstof3en (Kopfstofie)

Am Bahnenende wird die ALKORFLEX® SK mit der bereits verlegten
Bahn mind. 5 cm berdeckt und mit einem 15 cm breiten Streifen
aus der ALKORFLEX® - Dachbahn 35096 iberschweif3t.

Randfixierung

Eine mechanische Randfixierung des Dachschichtenpakets ist nur auf
Stahlrapezprofilblechen und bei der Verwendung eines Kaltklebers
mit Nachklebeeffekt zum Aufkleben von Wérmedammstoffen aus
Hartschaum erforderlich.
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Die Befestigung kann mit Linienbefestigung [ALKORFLEX® - Verbund-

blech/Befestigungsschiene) oder mit einer linearen, punkiweisen
Befestigung ausgefihrt werden. Befestigungsabstand 20 - 25 cm.

Lineare Befestigung

Befestigung am Dachrand

ALKORFLEX® - Verbundblech 81191
ALKORFLEX® 35096 4 -

Linienbefestigung

20 bis ’2‘5 em

Zusatzmafinahmen auf geneigten Dachfldachen

e Sicherung der ALKORFLEX® SK am oberen Rand mit Verbundblech-
streifen/versetzter Nagelung oder mit Metallband gegen
Abrutschen.

e Verlegung der ALKORFLEX® SK in der Gefdillerichtung des Daches.

e Finbau von Stiitz - und Nagelbohlen ab einer Dachneigung von 45 %
auf nagelbaren oder schraubbaren Unfergrinden oder mechn.
Befestigung in der Fléche. Abstand der Stijtzbohlen 5,00 m.

Detailausbildung

Genauso wichtig wie die einwandfreie Planung des Dachaufbaues
(Schichtenfolge] und dessen fachgerechte Ausfihrung, ist die funk-
tionsgerechte Ausfihrung der An - und Abschlisse am Dachrand,
aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen.

Die Voraussetzungen dafir missen bereits bei der Planung geschaf-
fen werden.

Dachdurchdringungen, Lichtkuppeln, Entwésserungselemente, Rohr-
durchfthrungen udgl. missen in der Tragkonstruktion kraftschliissig
befestigt werden.

Anschlisse an An- und Abschlissen missen dauverhaft luftundurch-
lassig ausgebildet werden.

Fir die Ausfihrung von Detailpunkien stehen die bewdhrten Zubehor-
materialien, wie z.B. ALKORFLEX® - Verbundbleche 81191 und
Eckformteile zur Verfigung.
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Anschlisse an aufgehenden Bauteilen (Wénden)

Die AnschluBhohe iber Oberfléche des Belags soll

bei einer Dachneigung bis 5° mind. 15 cm

mind. 10 cm

bei einer Dachneigung ber 5°

iber Oberfléche Dachbahn betragen.

In Sonderfdllen, z.B. im Bereich von Tiren ist eine AnschluBhdhe von
5 cm ausreichend, wenn dort unmittelbar entwdéssert wird. In schnee-
reichen Gebieten ist ggf. eine grofere AnschluBhdhe vorzusehen.
Am AnschluB hochgefihrie ALKORFLEX® SK - Bahnen missen nicht
zwischenfixiert werden. Der obere Abschlufb eines jeden
Anschlusses muB3 regensicher ausgefthrt und gegen Abrutschen
gesichert werden.

¢ Dachrandabschlisse

Die Hohe von Dachrandabschlissen soll

bei einer Dachneigung bis 5° mind. 10 cm

bei einer Dachneigung ber 5° mind. 5 cm

iber Oberfléche Dachbahn befragen.

In schneereichen Gebiefen ist gegebenfalls eine gréPere Anschluf-
héhe erforderlich.

Der duPere Schenkel von DachrandabschluBprofilen oder Dachrand-
abdeckungen muP den oberen Rand des Fassadenputzes oder der
Fassadenverkleidung tberlappen und zwar bei Gebdudehshen

bis 8m 5cm
iber 8 bis 20m 8 cm
iber 20m 10 cm

Der Abstand der Tropfkante muP mind. 2 cm betragen.

StoBausbildungen missen regensicher ausgefihrt und so ausgebildet
werden, daB temperaturbedingte Langendnderungen  keinen
Schaden verursachen. Dachrandabdeckungen sind mit einem deutli-
chen Gefdlle zur Dachseite auszufihren, damit verschmutztes
Niederschlagswasser nicht nach aufen ablaufen kann. Um einer
Wasserhinferldufigkeit des Dachrandabschlusses vorzubeugen, st
der AnschluP der ALKORFLEX® SK - Dachbahn bis zur AuPenseite des
Baukérpers zu fihren. Beispiele zur Ausfihrung von Dachrand-
abschlissen und Anschlisse an aufgehende Bauteile sind in den

ALKORFLEX® - Detailzeichnungen dargestellt.

Dachentwésserung

Die Entwdsserungen sind bereits bei der Planung unter Beachtung
der DIN 1986 ,Grundstiicksentwdsserungsanlagen” so anzuord-
nen, daB das Niederschlagswasser auf kiirzestem Weg abgeleitet
wird. Die Bemessung von duPeren Dachentwéisserungen (Dachrinne
mit Regenfalleitung) muP geméB der DIN 18460 ,Regenfalleitungen
auBerhalb von Gebduden und Dachrinnen” geplant und ausgefihrt
werden. Dachfléchen mit Innenentwésserung missen unabhdngig
von der GroBe der Dachflédche mind. zwei Ablédufe oder einen
Ablauf und einen  Sicherheitsablauf erhalten.  Bei  Stahl-
frapezprofildéchern ist gemal der DIN 18807, Teil 3, Ziffer 4.1.3
unabhéngig von der Anzahl der Abléufe ein Sicherheitsablauf
(Wasserspeier] vorzusehen. Dachabléufe sind im Tiefpunkt der
Dachfléche anzuordnen. Der Abstand zu Dachaufbauten, Fugen
und anderen Dachdurchdringungen muf> mind. 50 cm befragen und
sie dirfen keine Wérmebriicken bilden.

Dachabléufe missen bindig mit der Dachoberfléche abschliefien
und in der Tragkonstruktion befestigt werden. Zu Wartungszwecken
missen sie frei zugdnglich sein.

Der Anschluf der ALKORFLEX® SK an Dachabléufe erfolgt abhéngig
vom Enfwésserungssystem mit einer Zusatzmanschette, die im Dach-
ablauf eingeklemmt oder angeschweifit und auf der ALKORFLEX® SK
aufgeschweift wird. Dachabléufe mit einer werkseitigen Anschluf3-
manschetfte aus ALKORFLEX® kénnen direkt mit der ALKORFLEX® SK
verschweiPt werden.

Bei der AuPenentwdsserung iber vorgehéngte Rinnen missen die
Rinnenhalter in der Unterlage oder Randbohle bindig eingelassen
werden. Zur Entwésserung der Dachfléiche in die vorgehéngte Rinne
ist ein Traufblech aus ALKORFLEX® - Verbundblech 81191 anzubrin-
gen und mit einem Zusatzstreifen aus ALKORFLEX® 35096 an die
ALKORFLEX® SK anzuschliefen.

Anschluf3 am Dachablauf

Mit AnschluBmanschette | Mit Klemmflansch

oder Anschweif3flansch

- ALKORFLEX® SK
I ALKORFLEX®

ALKORFLEX® SK
ALKORFLEX® ~
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Dachdurchdringungen

Der Anschluf an Rohrdurchfihrungen ( Dunstrohre / Anfennendurch-
gdnge udgl. ) erfolgt mit einer Manschette aus der ALKORFLEX® -
Dachbahn 35091, die mit der Rohrdurchfihrung aus PVC direkt ver-
schweiPt werden kann.

Bei Rohrdurchfihrungen aus metallischen Werksfoffen muf vor der
Anbringung der Manschette das Rohr erst mit einem Zuschnitt der
ALKORFLEX® 35096 ummantelt werden. Erst dann kann der
Anschlud mit einer Manschette aus der homogenen ALKORFLEX®
35091 durchgefihrt werden. Die Ummantelung ist gegen Abrutschen
und Wasserhinterlaufigkeit (Niederschlagswasser) zu sichern.

Anschluf3 an Rohrdurchfiihrung

Lichtkuppelanschlisse

Je nach System der Lichtkuppel erfolgt der Anschluld der ALKORFLEX®
SK an den lichtkuppelaufsatzkranz mit einem Zusatzstreifen aus
ALKORFLEX® 35096, in Verbindung mit ALKORFLEX® - Verbundblech
81191, ALKORFLEX® SK oder Anschweifflansch. Die Anschlisse

sind gegen Abrutschen und gegen Niederschlagswasser zu sichern.

Mit Anschweif3flansch

Mit AnschluBBmanchette

Kunststoffrohr

Rohrschelle
Metallrohr

i Ummantelung aus
| ALKORFLEX® 35096

rj'i" —— Manschette aus
.H ALKORFLEX® 35091
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Lichtkuppelanschluf3

— ALKORFLEX® 35096

ALKORFLEX® SK 35696

Mit AnschluBstreifen oder Anschweifflansch

Lichtkuppelanschluf3

ALKORFLEX® 35096
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