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Lamina intemperie

LAMINA REFORZADA CON MALLA DE POLIESTER PARA
LA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS PLANAS CON
O SIN PENDIENTE

Lamina de Policloruro de Vinilo flexible (PVC-P), reforzada con malla de
poliester obtenida por calandrado.

Adecuada para la impermeabilizacion de cubiertas, colocandola semi-
independiente mediante fijacion mecanica.

Su estabilidad frente a los rayos U.V. permite ofrecer una garantia de 10
afios para colocaciones sin proteccion y a partir de un espesor minimo de
1,2 mm.

Propiedades

« Lamina fabricada exclusivamente a partir de resinas que garantizan

caracteristicas constantes y 0ptima durabilidad.

= Resistente al hinchado, putrescibilidad y envejecimiento.

- Elevado nivel de estanqueidad incluso bajo deformaciéon permanente.

« Elevada resistencia al punzonamiento.

= Resistente a las raices segun DIN 4062 parte 1.

< No resistente a los asfaltos, aceites y alquitranes e incompatible frente a
aislantes tipo poliuretano y poliestireno, requiriendo de una capa
separadora.

Presentaciéon y Almacenamiento
El material se suministra en rollos con mandril de cartén.

™ Colores | Espesor | Anchuran | Longitud

Gris (color standard)
Gris Oscuro* 12-15 1,60 20
Antracita
Terracota 1,5 1,05 20
Verde

* |slas Canarias y América Latina en color gris oscuro de 1,5 mm. Consultar con nuestro Departamento Técnico.

Otros espesores y anchuras bajo pedido.

Aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor.
Deberan estar en posicién horizontal, paralelos entre si (nunca cruzados)
y dentro del embalaje de origen.
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Lamina intemperie

Caracteristicas técnicas

Colocacioén

Caracteristicas . Valor Valores . L -
técnicas Unidades | S promedio La unién entre laminas se realizara _
mediante fijacion mecanica de la lami-
B » UNE 104302-4.3 L > 1000 L 21050
Resistencia a la traccion UNE-EN-SO 527 /S0 mm 751000 751050 n.a al sopgrte y .una soldadura pqste—
UNE 104302.4.3 o1s o1 rior por aire caliente entre la lamina
] -4, > > o . . .
Alargamiento a la rotura UNE-EN-ISO 527 % T>15 T>15 inferior y superior, obteniendo asi un
- ol N solape el doble de ancho de lo habi-
Resistencia al desgarro UNE 104302-4.4 N 75130 T>140 tual por la incorporacién y cubricién
Adherencia entre capas UNE 104302-45  N/50 mm >65 >100 de la fijaciébn mecanica.
Resistencia a la percusion UNE 104302-4.6 mm > 500 > 700 La soldabilidad y calidad de la soldadu-
, a-20 a-20 ra estan influenciadas por las condicio-
Doblado a bajas temperaturas UNE 104302-4.7 “C i G i G , .
) (R EE Sl IR nes atmosféricas (temperatura, hume-
Estabilidad dimensional (6ha80°C) UNE 104302-4.8 % <03 <03 dad), condiciones de soldadura (tem-
Envejecimiento térmico: peratura, velocidad, presién limpieza
« Pérdida de peso UNE 104302-4.9 % <1 <1 ; i
« Pérdida de alargamiento <%0 210 previa) y por. el gstado superficial de la
menbrana (limpieza, humedad). Por
Envejecimiento artificial acelerado: P P
« Perdida de alargamiento UNE1043024.11 % <10 <10 ello debera ajustarse la maquina para
- _ obtener un correcto ensamblamiento.
Resistencia a la perforacion . .
« Recorrido del percutor UNE 104302-4.10 N/mm > 350 > 350 Si el soporte presenta rugosidades, se
antes de la perforacion mm 212 212 colocaré previamente a la membrana,

un geotextil antipunzonante.
La membrana puede utilizarse sobre

Comportamiento al agua
 Absorcion a las 24h <2 <1
 Absorcion a los 6 dias UNE 104302-4.12 % <4 <2

« Extraccion a las 24h <02 <02 soportes bituminosos interponiendo un
« Extraccion a los 6 dias €03 <03 geotextil adecuado a modo de capa

ici istenci separadora.
Coeficiente de resistencia a la UNE 104302-4.16 < 30000 < 20000 p

transmision de vapor de agua

RENOLIT Ibérica, se reserva el derecho de modificar las especificaciones cuando lo considere oportuno.
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